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ли, что минимальное количество NOS-содержащих 
клеток имелось у новорожденных животных, в первые 
10 сут происходило заметное увеличение доли NOS-
позитивных нейронов во всех чувствительных узлах. 
Начиная с 10-суточного возраста, большинство NOS-
содержащих нейронов проявляло иммунореактивность 
к изолектину IB4 и иммунонегативность к нейрофи-
ламенту 200 и кальретинину. В ЧУСМ наблюдалось 
большее содержание NOS-позитивных нейронов по 
сравнению с КУБН. Окончательно популяция NOS-
содержащих нейронов становится по морфофункцио-
нальным характеристикам сопоставима с взрослыми 
животными к второму месяцу жизни крыс.
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Проведен цикл исследований образцов костной 
ткани человека и животных (домашних и лаборатор-
ных различных таксономических групп) с использова-
нием комплекса современных информативных мето-
дов объективной регистрации особенностей струк-
туры, композиционного, элементного состава ткани, 
позволивший разработать методологические подходы 
к оценке состояния биоимплантатов для использова-
ния в реконструктивно-восстановительных операци-
ях в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой 
хирургии. Предложены критерии (морфологические, 
биомеханические, физико-химические и др.) выбора 
костных фрагментов для последующего изготовле-
ния из них имплантатов. Проведена апробация ряда 
новых экспериментальных методов, в частности — 
дифференциальной сканирующей калориметрии для 
определения основных компонентов (органического, 
минерального) в образцах биологических минерализо-
ванных тканей и контроля технологического процесса 
получения образцов с заданной степенью деорганифи-
кации. Использование предложенного методологиче-
ского подхода, основанного на сочетании результатов 
классических и инновационных методов, позволяет 
значительно расширить современные представления о 
костной ткани как природном композитном биополи-
мере.
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Проведено гистологическое и лазерное конфокаль-
ное сканирующее (микроскоп Lex OLS4000) изучение 
реорганизации костных структур нижней челюсти 5 
кроликов (породы шиншилла) массой 3 кг на границе с 
титановым имплантатом (шуруп) марки Grade-4 через 
5 мес после вживления. Для исследования кость вме-
сте с имплантатом (после фиксации в 10% растворе 
нейтрального формалина) разрезали фрезой с водяным 
охлаждением. В 70% случаев в резьбовой части имлан-
тата отмечены структуры пластинчатой костной ткани 
с расширенными каналами остеонов, полнокровными 
кровеносными сосудами, периваскулярными остеобла-
стами. В остальных случаях фрагменты пластинчатой 
костной ткани с зонами резорбции чередовались с пуч-
ками плотной волокнистой соединительной ткани, что 
наблюдалось при конфокальном сканировании области 
«провалов» в месте контакта резьбовой поверхности 
шурупа с костными структурами. При этом между 
костными балками определялся желтый костный мозг 
без миелоидных клеток. Можно заключить, что в 
большинстве случаев установлен непосредственный 
контакт костной ткани с титановым имплантатом, что 
расценивается как остеоинтеграция. С другой стороны, 
регистрируются участки реорганизации костной ткани 
нижней челюсти на поверхности раздела имплантат/
кость с признаками фиброзно-костной интеграции.
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Гистологические исследования проведены на бес-
породных собаках 2 групп — контрольной и подо-
пытной (обработка раны препаратом БСМ — патент 
№2071335, зарегистрирован в Государственном 
ре естре изобретений 10.01.1997 г.), по 5 животных 
в каждой. На 3-и сутки у животных контрольной и 
подопытной групп наблюдалась сосудистая реакция, 
инфильтрация тканей области раны лейкоцитами с 
преобладанием нейтрофилов. На 5-е сутки после опе-
рации у собак контрольной группы в соединительной 
ткани дермы наблюдается отек и большое количе-
ство лейкоцитов. Обнаружено формирование стенок 
кровеносных сосудов. В эпителии видна почка роста. 




